
od 1,0 do 2,3

od 0,6 do 1,2
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(1) – s pridaním piesku frakcie 0-8 mm                     

(2) – s pridaním piesku frakcie 0-2 mm                     

(3) – s pridaním piesku frakcie 0,1-0,4 mm               

(4) – s pridaním emulzie Ceresit CC 83

(5) – iba v interiéri po predchádzajúcej porade

(6) – iba na podlahy epoxidové 

(7) – nie v prípade zaťaženia UV žiarením

(8) – na dlažby  nenasiakavé s pridaním CC 83

(9) – iba v interiéri

(10) – opatrené ochranným epoxidovým náterom

(11) – iba v interiéri

� použitie odporučené  
� použitie možné 

 

CE 40 Aquastatic 
Škárovacia hmota elastická, škáry do 5 mm

CE 43 Aquastatic 
Škárovacia hmota elastická, škáry od 2 do 20 mm

Produkty Ceresit odporúčané na lepenie a škárovanie
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9. Tabuľky použitia


